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RAPPORTO DI PROVA
TEST REPORT

TUBI TERMOPLASTICIHTR AB - VERIFICA DI
CONFORMITA’ IN ACCORDO A ISO 7628:2010

HTR AB THERMOPLASTICS TUBES - CONFORMITY TEST
ACCORDING TO ISO 7628:2010

Richiedente (Customer):
- Ente/Societa (Dept/Firm): ZEC S.p.A
- Sig./Sig.ra (Mr./Mrs.): Dino ZANTELLI
- Indirizzo (Address): Strada Lungolorno 11, 43052 Colorno (PR) IT
Modulo Richiesta Prova n.: Rapporto inviato a:
Test Request Form no.; Test Report sent to:
MEC 12095.01 Dino ZANTELLI
Nome e Firma esecutore prova: Nome e Firma del Responsabile di e. N
Name and Signature of the test engineer: Name and Signature of the a i
Gianpaolo MENSA< . .. . . Fabrizio TONELLI Nl V*f{\* =
Data ricevimento campioni: Data esecuzione prove:
Date of test samples receipf: Date of test execution:
2013/01/16 From 2013/01/17 to 2013/01/22
Localita esecuzione prove: Presenti alle prove:
Site of test execution: Witness lo the test:
Vedi pié di pagina (see footer) Floriano GAUDINA,
Gianpaolo MENSA;
Fabrizio TONELLI.

| risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

The test results conlained in this Test report relate fo the tested samples only.

E' ammessa la riproduzione integrale del presente Rapporto di prova da parte del Richiedente; la riproduzione parziale
deviessere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.

The integral reproduction of the present Test report is aliowed, the partial reproduction must be authorized in writing by the Lab.
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